OPIS PREDMETU ZAKAZKY - Technicka $pecifikécia tovarov

1. Opis jednotlivych tovarov predmetu zakazky

Baretky su tvarom a konfekénym spracovanim identické, rozdiely su len vo farebnom vyhotoveni:

Baretka tmavozelena s DP ,,LES*
Baretka tmavozelena s DP , PUST“
Baretka tmavomodra s DP ,,LES*
Baretka tmavomodra s DP , PUST*
Baretka tmavocervena s DP |, LES*
Baretka tmavocervena s DP ,,PUST*
Baretka ¢ierna s DP ,,LES*

N[O WIN|PF

Baretka sa nosi k polnej rovnosate, sluZzobnej rovnosate a spolocenskej rovnoSate. Profesionalny vojak,
ktorému nosenie baretky vyplyva z vykonu zastavanej funkcie, moZe nosit’ baretku namiesto pol'nej ¢iapky,
sluzobne;j ¢iapky, ¢iapky — lodi¢ky a spolo¢enskej Ciapky. Ostatni profesionalni vojaci baretku nenosia. Na
l'avej strane baretky je umiestneny odznak podl'a nadkresu nizsie.

Nakres baretky a umiestnenie odznaku na baretke

Velkost’ baretky zodpoveda obvodu hlavy.

Baretka ma priblizne kruhovy tvar, skladd sa z vrchného dielu a podSivky. Vrchny diel je vytvoreny
pletiarskou technoldgiou z mykanej priadze v jednolicnej hladkej vazbe vcelku a valchovanim je upraveny
do pozadovaného tvaru a vel’kosti.

V prednej Casti baretky vlavo od stredu je umiestnend podlozka na upevnenie odznaku a na bocnej strane
sU umiestnené dva kovové krizky vzdialené 30 mm od seba a 25 mm od kraja baretu, ktoré slizia ako
vetracie otvory.

PodSivka sa sklada z dienka a dvoch bo¢nych dielov. Si¢asne s vichnym dielom sa zoSiva s ripsovou stuhou,
ktord tvori na spodnom kraji baretu tunelik.

Vnutorny obvod baretky je zadisteny ripsovou stuhou z materialu usef kozina Sirky 20 mm. Obvod baretu
je upraveny na stiahnutie stuhou Sirokou 7 mm, ktora je prevlecena tunelikom vytvorenym zo zacist'ovacej
ripsovej stuhy - useii kozina. Rozdiel medzi vonkaj$im a vnatornym obvodom ( velkostou baretky ) nesmie
byt vac¢si ako 5 cm.
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Baretky zvonkajSej strany su vtmavozelenej, tmavomodrej, tmavocervenej av Ciernej farbe,
podsivka z vnatornej strany je z potlacenej tkaniny v digitalizovanej potladi ,,Les” a v digitalizovanej
potladi ,,Pust* (okrem baretky ¢iernej), o umoziiuje pouzivat’ baret obojstranne k pol'nému odevu.

Material: vrchny: 100% vina, vnitorny:100% bavlna, obSitie koza.

Velkostny sortiment
barety sa vyrabaju vo velkostiach:
52-53, 54-55, 56-57, 58-59, 60-61, 62-63

Akostné poziadavky
Celkovy vzhlad a vyhotovenie musi byt bezchybné, $vy zalistené, bez zbytoénych koncov niti a to z lica
i z rubu vyrobku.

2. ZAakladné kon$trukéno - technologické parametre materialového zlozZenia jednotlivych tovarov
predmetu z&kazky

Pozadované hodnoty a parametre musia byt doloZené certifikatmi, zavereénymi protokolmi a protokolmi
alebo inymi dokladmi o skaskach na tovary podla tohto bodu vypracované akreditovanymi skGi$obfiami,
ktoré maju prislusné technické prostriedky na posudzovanie splnenia poZadovanych technickych parametrov,
predpisov a noriem vyhotovené v slovenskom alebo ¢eskom jazyku preukdzatelne sa vztahujice
k predkladanym vzorkam.

Parameter Norma — predpis PoZadovana hodnota
Materialové | STN 80 0067-1 Materidlové zloZenie vrchnej Casti baretu :
zloZenie 100 % vina
Struktara Pletenina
Farba STN EN 20 105-A02
Farba Baretka tmavozelena s DP ,,LES" Pantone 18-6024 TPX

Odchylka do stupna 4. sivej stupnice.
Farba Baretka tmavozelena s DP ,,PUST“ Pantone 18-6024 TPX

Odchylka do stupna 4. sivej stupnice.
Farba Baretka tmavomodra s DP ,,LES" Pantone 19-4027 TPX

Odchylka do stupna 4. sivej stupnice.
Farba Baretka tmavomodra s DP ,,PUST" Pantone 19-4027 TPX

Odchylka do stupiia 4. sivej stupnice.
Farba Baretka tmavocervena s DP ,,LES" Pantone 19-1557 TPX

Odchylka do stupnia 4. sivej stupnice.
Farba Baretka tmavocervend s DP ,,PUST" Pantone 19-1557 TPX

Odchylka do stupnia 4. sivej stupnice.
Farba Baretka ¢ierna s DP ,,LES" Pantone 19-4007 TPX

Odchylka do stupna 4. sivej stupnice.

Farebna tiprava a potla¢ - Remisné charakteristiky pre digitalizovana potla¢ ,LES“ a ,PUST<.

Druh potlade a farebna Gprava poziadavky na maskovanie vo viditelnej IC oblasti spektra musi
zodpovedat’ schvalenym farebnym upravam, vzoru a farebnosti dezénu (kresby) polnych rovnosiat
pouzivanych v OS SR:

a ) digitalizovana potla¢ ,, les"
b ) digitalizovana potlac ,, pust™"

Farebnéa Gprava — digitalizovana kamuflaz
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Dezén kamuflaze | e s — zelena potlaé, vzor M1 (C. vz. 5458) je uréeny pre potla¢ tkanin pre vyrobu
tovarov pre prislusnikov OS SR za ucelom maskovania vojaka v polnych podmienkach na teritoriu
s vegetaciou — zelenym porastom, klimatického pasma stredoeurépskeho teritéria.

Dezén kamuflaZe poskytuje zvySené maskovacie uginky vo viditenej aj IC oblasti spektra pre noéné
pozorovanie v pasme 400 — 1200 nm, spektralne charakteristiky u zeleného, hnedého, béZzového a Sedého
odtienia mozu byt 0 5 % pod spodnou hranicou toleranénych poli.

Maskovacie U¢inky si zabezpeCené pre nizSie uvedené chromatické suradnice jednotlivych farebnych
odtiefiov a ich remisnych spektier.

Dezén kamuflaze je patentovo chraneny a jeho vlastnikom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Trichromatické siiradnice farebnych odtiefiov

Zelena L=34+2 a=-65+15 b=165+15 A4E<3
Hneda L=32+2 a= 3 +15 b=10+£15 AE<3
Bézova L=47%2 a= 2%15 b= 8+15 AE<3
Seda L=275%2 a=-05+15 b=05+15 A4E<3
Hodnoty remisii pre zelena farbu
Zelena
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Vzorka = = = = minus 5% dolna
Toleranéné pasmo remisii pre zelenu farbu v tabul’kovej forme:
nm Dolna hranica | Horna hranica | minus 5% dolna
400 5,0 15,0
500 5,0 15,0
550 15,0 25,0 10
600 10,0 20,0 5
700 10,0 20,0 5
800 35,0 60,0 30
900 40,0 65,0 35
1000 40,0 65,0 35
1100 40,0 65,0 35
1200 40,0 65,0 35
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Hodnoty remisii pre hnedu farbu

Hneda
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vinova dizka (nm)
Dolna hranica Horna hranica
Vzorka = = = = minus 5% dolna
Toleranéné pasmo remisii pre hnedd farbu v tabul’kovej forme:
nm Dolné hranica | Hornd hranica | minus 5% dolna
400 50 10,0
500 5,0 15,0
600 10,0 15,0 5
700 15,0 25,0 10
800 15,0 25,0 10
900 15,0 30,0 10
1000 15,0 30,0 10
1100 15,0 30,0 10
1200 15,0 30,0 10
Hodnoty remisii pre bézovu farbu
Bézova
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| Dolna hranica Horna hranica = = = = minus 5% dolna #REF! |
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Toleranéné pasmo remisii pre béZovu farbu v tabul’kovej forme:

nm Doln4 hranica Horna hranica | minus 5% dolna
400 10,0 20,0 5
500 10,0 20,0 5
600 15,0 25,0 10
700 30,0 45,0 25
800 30,0 60,0 25
900 40,0 60,0 35
1000 40,0 60,0 35
1100 40,0 60,0 35
1200 40,0 60,0 35

Hodnoty remisii pre Sedd farbu

Seda
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Toleranéné pasmo remisii pre_Sedu farbu v tabul’kovej forme:

nm Dolné hranica | Horna hranica | minus 5% dolna
400 5,0 10,0
500 5,0 10,0
600 5,0 10,0
700 5,0 10,0
800 50 15,0
900 10,0 20,0 5
1000 10,0 20,0 5
1100 10,0 20,0 5
1200 10,0 20,0 5

Dezén kamuflaze p i § £ — béZova potlag, vzor 13a (¢. vz. 6675) je uréeny pre potla¢ tkanin pre vyrobu
tovarov ,,Rovnosiat polnych 2007 s doplnkami* pre prislusnikov OS SR za uéelom maskovania vojakov
v pustnych podmienkach, klimatického pasma kategérie Al, A2 a B3 (STANAG 2895).
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Dezén kamuflaZe poskytuje zvysené maskovacie Gginky vo viditenej aj IC oblasti spektra pre no&né
pozorovanie v pasme 400 — 1200 nm, spektralne charakteristiky u odtienia sv. khaki, bézového a hnedého
odtietia moézu byt’ 0 S % pod spodnou hranicou toleranénych poli.

Maskovacie G¢inky su zabezpeené pre nizSie uvedené chromatické stradnice jednotlivych farebnych
odtiefiov a ich remisnych spektier.

Dezén kamuflaze je patentovo chraneny a jeho vlastnikom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Trichromatické siradnice farebnych odtiefiov

Bézova L=63+2 a= 6+15 b= 13+15 AE<3
Svetla kaki L=50+2 a= -1+15 b= 15+15 AE<3
Svetlohneda L=38+2 a= 10+15 b= 15+15 AE<3

Hodnoty remisii pre béZovu farbu
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Toleranéné pasmo remisii pre_ béZovu farbu v tabul’kovej forme:

nm Dolna hranica | Horna hranica | minus 5% dolna
400 20,0 30,0 15
500 20,0 35,0 15
600 28,0 45,0 23
700 30,0 55,0 25
800 35,0 60,0 30
900 40,0 63,0 35
1000 40,0 63,0 35
1100 40,0 63,0 35
1200 40,0 63,0 35
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Hodnoty remisii pre svetlt kaki farbu

Svetla kaki
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Toleranéné pasmo remisii pre_svetlt kaki farbu v tabul’kovej forme:

nm Dolna hranica | Horna hranica | minus 5% dolna
400 10,0 20,0 5
500 15,0 25,0 10
550 15,0 25,0 10
600 15,0 25,0 10
650 10,0 20,0 5
700 20,0 40,0 15
800 35,0 55,0 30
900 40,0 60,0 35
1000 40,0 60,0 35
1100 40,0 60,0 35
1200 40,0 60,0 35
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Hodnoty remisii pre svetlohnedu farbu

Svetlohneda

Dolné hranica Horna hranica

— Ok = = == minus 5% dolna

Toleranéné pasmo remisii pre_svetlohnedu farbu v tabul’kovej forme:

nm Dolnéa hranica Horné hranica | minus 5% dolna
400 50 15,0

500 5,0 15,0

600 5,0 15,0

700 15,0 30,0 10
800 20,0 40,0 15
900 30,0 45,0 25
1000 30,0 45,0 25
1100 30,0 45,0 25
1200 30,0 45,0 25

Dezén kamufldZe | e s — zelena potlag, vzor M1 (C. vz. 5458, ) - a Dezén kamuflaZze p G § £ — béZova
potlaé, vzor 13a (&. vz. 6675) st patentovo chranené (&islo zapisu na Urade pre priemyselné vlastnictvo SR
¢&. 27243 pre dezén ,les”, ¢.27367 pre dezén ,,pust™) a ich vlastnikom je Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky, Kutuzovova ¢.8, 832 47 Bratislava (d’alej len MO SR) a LOTN a.s. Trencin, a.s., so sidlom
Kasarenska ¢. 8, 911 05 Tren¢in (d’alej len LOTN a.s. Tren¢in). Z&ujemca 0 ucast’ vo verejnej sttazi si
zabezpe€i stanovenu tkaninu a jej farebnu Upravu, digitalizovanu potla¢, v spolocnosti, ktorda uz ma
povolenie od MO SR a LOTN a.s. Tren¢in, na vykonavanie farebnej upravy, potlade podla chranenych
dezénov.

Farebnu upravu, potla¢ tkaniny si méze zdujemca zabezpeCit' aj v spolocnosti, ktora si povolenie na
prevadzanie farebnej upravy, potlace tkaniny vyZziada od MO SR, kontaktna osoba: JUDr. Tibor DEMMER,
tel.: 0960/317 548, fax: 0960/312 553, e-mail: tibor.demmer@mod.gov.sk a sucasne aj u LOTN a.s. Tren¢in
kontaktné osoba: Ing. Anna VINCZEOVA tel: 032/6565207. Po vydani povolenia si spoloénost’ prevezme
podklady pre farebnu tGpravu, potla¢ tkaniny a podklady pre tvorbu $ablony ,,Remisnych charakteristik pre
digitalizovani potla¢ ,les“ a ,puast“ vo LOTN a.s. Trenéin. Povolenie bude viazané vyhradne iba
k vykonavaniu farebnej Gpravy, potlace tkaniny pre ucely tejto verejnej sut'aZe a U uspeSného uchadzaca
k dodavaniu tkaniny s digitilnou potlatou pre zhotovovanie baretiek pre rezort Ministerstva obrany
Slovenskej republiky a tento Gspes$ny uchadza¢ ho nebude vyuZivat' pre iné Gcely.
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TKANINA na vnatornu stranu baretiek: konstrukéno-technologické parametre a parametre
zdravotnej neSkodnosti pre tkaninu &. 1 ,,PUST«

Parameter

Norma / predpis

Pozadovana hodnota

Materiélové zloZenie [%]

STN 80 0067-1,2

99% bavina, 1% elastan — pruzné
vldkno

Véazba

STN 80 0020
STN 80 0021
STN ISO 3572

ripstop )
(zosilnenie vdznych miest po dlzke
a Sirke tkaniny)

Plogna hmotnost’ [g.m?]

STN EN 12127

2009.m?* £5%

Pevnost’ v tahu [N]

STN EN 1SO 13934-1

- osnova min. 900

- Gtok min. 600
Zmena rozmerov po prani pri 40 °C|STN EN ISO 6330

a Zehleni [%] STN EN ISO 3759

- V smere osnovy STN EN 1SO 5077 max. 2,0
- v smere Utku max. = 2,0

Stalofarebnost’ v otere

STN EN ISO 105-X12 :2016

)

)

Oznacenie symbolmi udrzby

STN EN ISO 3758:2012-09

(80 0005)

Piktogramy v zmysle normy
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- suchy oter stupeii sivej stupnice: min. 4
- mokry oter stupeii sivej stupnice: min. 3
Stalofarebnost’ v Zehleni za sucha STN EN ISO 105-X11 :1999
- zmena odtienia ihned’ stupeii sivej stupnice: min. 4
- zmena odtiefia po 4 hod. stupen sivej stupnice: min. 4
- zapustenie sprievodnej tkaniny stupefi sivej stupnice: min. 4
Stalofarebnost v pote  (alkalicky, |[STN] EN—SO—105-E04:2009- /{ Komentar [WML]: Zrusens... Mozno
kysl)'/) o7 (8@ 01 2;) “SO 105- ste mysleli novi normu 1SO 105-E04: 2013
- zmena odtiefia EO42013, ‘ Stupeﬁ sivej Stllpnicei min. 4 /‘{ Komentar [HM2]: Ano, dakujem. Toto
- zapustenie sprievodnych tkanin stupent sivej stupnice: min. 4/4 S\ (Jeplatna norma.
Stalofarebnost’ v prani pri 40 °C STN EN ISO 105-C06 { Komentar [SM3R2]: Spresnenie ULZ
- zmena odtiefia stupeti sivej stupnice: min. 4 OSSR
- zapustenie sprievodnych tkanin stupent sivej stupnice: min. 4/4
Stélofarebnost’ vo vode STN EN ISO 105-E01:2013-
- zmena odtiefia 07 (80 0127) stupeti sivej stupnice: min. 4
- zapustenie sprievodnych tkanin stupent sivej stupnice: min. 4/4
Stalofarebnost’ v chemickom ¢isteni | STN EN ISO 105-D01
- zmena odtiefia stupeii sivej stupnice: min. 4
- zapustenie sprievodnych tkanin stupen sivej stupnice: min. 4/4
Odolnost’ proti povrchovému | STN EN ISO 4920:2013-01
zmacaniu - spray test (stupef) (80 0827)
- po 5-tich praniach pri 40 °C min. 4
Obsah formaldehydu [mg.kg™] STN EN 1SO 14184-1 max. 75
Obsah pentachlérfenolu [mg.kg™] STN 80 0055:2004-08. max. 0,5
pH vodného vyluhu STN EN 1SO 3071 35-95
STN 80 0055:2004-08. Arzén: max. 1,0
Kadmium: max. 0,1
Olovo: max. 1,0
v, 1 Ortut’: max. 0,02

Obsah t'azkych kovov [mg.kg™] Med: max. 50,0

Chrom: max. 2,0

Kobalt: max. 4,0

Nikel: max. 4,0
Obsah arylaminov [mg.kg™] STN EN 14362-1 max. 30



Upravy — nezrézava, repelentna

Vazba  keprova  sripstopovou
véazbou

TKANINA na vnutorni stranu baretiek: kon$trukéno-technologické parametre a parametre
zdravotnej neSkodnosti pre tkaninu ¢. 2 ,,LES*

Parameter

Norma / predpis

Pozadovana hodnota

Materialové zlozZenie [%)]

STN 80 0067-1,2

— pruzné vlékno

54% bavlna, 45% PES, 1% elastan

Vézba

STN 80 0020
STN 80 0021
STN ISO 3572

(zosilnenie viznych
a Sirke tkaniny)

vzorové platno - ripstop

miest po dizke

Plo$na hmotnost [g.m”]

STN EN 12127

195g.m?+5%

Pevnost’ v tahu [N]

STN EN I1SO 13934-1

- osnova min. 900

- Utok min. 600
Zmena rozmerov po prani pri 40 °C | STN EN 1SO 6330

a zehleni [%] STN EN ISO 3759

- V Smere osnovy STN EN ISO 5077 max. + 2,0
- v smere Utku max. + 2,0

Stalofarebnost’ v otere

STN EN 1SO 105-X12 :2016

J

- suchy oter stupeil sivej stupnice: min. 4
- mokry oter stupei sivej stupnice: min. 3
Stalofarebnost’ v Zehleni za sucha STN EN ISO 105-X11 :1999
- zmena odtieia ihned’ stupeii sivej stupnice: min. 4
- zmena odtienia po 4 hod. stupeni sivej stupnice: min. 4
- zapustenie sprievodnej tkaniny stupeti sivej stupnice: min. 4
Stalofarebnost’ v pote  (alkalicky, | EN-1SO-105-E04:2009-07(80
kysly) 0127) STN [ISO  105-
- zmena odtiefia E04:2013, \ stupeii sivej stupnice: min. 4 [Komentér [HM4]: Ano, dakujem. Toto
- zapustenie sprievodnych tkanin stupen sivej stupnice: min. 4/4 “_ e platnd norma
Stalofarebnost’ v prani pri 40 °C STN EN 1SO 105-C06 { Komentar [SM5R4]: Spresnenie ULZ
- zmena odtiefia stupeii sivej stupnice: min. 4 SSER
- zapustenie sprievodnych tkanin stupent sivej stupnice: min. 4/4
Stalofarebnost’ vo vode STN EN I1SO 105-E01:2013-
- zmena odtiena 07 (80 0127) stupeti sivej stupnice: min. 4
- zapustenie sprievodnych tkanin stupen sivej stupnice: min. 4/4
Stalofarebnost’ v chemickom ¢isteni | STN EN 1SO 105-D01
- zmena odtienia stupeii sivej stupnice: min. 4
- zapustenie sprievodnych tkanin stupent sivej stupnice: min. 4/4
Odolnost  proti ~ povrchovému | STN EN 1SO 4920:2013-01
zmAdaniu - spray test (stupef) (80 0827)
- po 5-tich praniach pri 40 °C min. 4
Obsah formaldehydu [mg.kg™] STN EN I1SO 14184-1 max. 75
Obsah pentachlérfenolu [mg.kg™] STN 80 0055:2004-08. max. 0,5
pH vodného vyluhu STN EN ISO 3071 3,5-95
STN 80 0055:2004-08. Arzén: max. 1,0
Kadmium: max. 0,1
Olovo: max. 1,0
Obsah fazkych kovov [mg ke’ rlu e g’o(?(z)
Chrém: max. 2,0
Kobalt: max. 4,0
Nikel: max. 4,0
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Obsah arylaminov [mg.kg™] STN EN 14362-1 max. 30

Oznacenie symbolmi udrzby ?SE)NOOCE)EI:; 1SO 3758:2012-09 Piktogramy v zmysle normy

Upravy — nezrézava, repelentna

Vazba  keprovd  sripstopovou
vézbou

Spolo¢né ustanovenia pre vietky druhy baretiek:

PoZiadavky na oSetrovanie vyrobkov st stanovené v STN EN SO 3758:2012-09 (80 0005).
Zdravotna a hygienicka nezdvadnost podl'a STN 80 0055:2004-08.

Tolerancie hmotnosti a rozmerov st podla STN 80 5004.

3. Farebné vyobrazenie

P. ¢ Néazov tovaru Vyobrazenie

1. Baretka tmavozelena s DP ,,LES"
Baretka tmavozelena s DP ,,PUST“

2. Baretka tmavomodra s DP ~LES"
Baretka tmavomodra s DP ,,PUST"

3. Baretka tmavocervena s DP ,,LES"
Baretka tmavocéervena s DP ,,PUST"
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4, Baretka ¢ierna s DP ,,LES"

4. Balenie a znadenie

Kazdy kus baretky podla farebného vyhotovenia sa bali samostatne do PET vrecka, ktory je ozna&eny
Stitkom.

Podla druhov a dodavanych typov baretiek su tieto vyrobky previazané pevnym Spagatom po 10 kusov
a zabalené do bieleho baliaceho papiera. Vzniknuty balik je prelepeny lepiacou paskou a na boénej strane
ballkaje umiestneny Stitok s tymito Gdajmi:
identifikacia vyrobcu (dodavatela),

— nazov vyrobku,

— velkost’ vyrobku,

— pocet kusov,

— rok vyroby a znacka odberatela (skrizené meciky).

Hmotnost tohto balika nesmie presiahnut’ 15 kg.

Kazda baretka je oznaéena etiketou s tymito Gdajmi:
—  |vyrobené pre OS SR|
- vyrobca
- velkost
- vol'ba (dodavat iba v 1. vol'be)
- symboly oSetrovania podl'a STN EN ISO 3758
- rok vyroby a znacka odberatel’a ( skrizené meciky)

1 Komentar [SM6]: Spresnenie UCL MO
SR
- poradie dolezitosti

{ Komentar [SM7]: Spresnenie UCL MO }
SR

Znacka odberatel’a (skrizené mede) - nakres

FS

5. Poziadavky na predloZenie vzoriek

Uchadzaci predlozia vzorky tovarov predmetu zékazky v druhoch, v mnozstvach, vo velkostiach, podla
niZSie uvedenych poZiadaviek:
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P. ¢ Nazov tovaru (vzorky) Po\é/;g:,?:;ov Velkosti ’:/%%c:g\\;::ii szrgrbs
1. | Baretka tmavozelena s DP ,LES* 2 56-57 trrE)aI;/ gieé%r,]? '
2. Baretka tmavozelena s DP ,,PUST* 2 56-57 tg}a)\iongggi,
3. | Baretka tmavomodra s DP ,LES* 2 56-57 trrl;aF:/ OTégra '
4, Baretka tmavomodr4 s DP ,,PUST« 2 56-57 tg;\ﬁ)ngjogd%i’
5. Baretka tmavocervena s DP ,,LES* 2 56-57 tms\éofirgg}? o
6. Baretka tmavodervena s DP , PUST« 2 56-57 trg?’i;%‘é??‘
7. Baretka ¢ierna s DP ,,LES* 2 56-57 ¢ierna, DP ,,LES"

Uchadzaci predlozZia:

Certifikaty, zavereéné protokoly a protokoly alebo iné doklady o skiSkach na tovary uvedené v tabulke
na predloZenie vzoriek vypracované akreditovanymi skuSobfiami, ktoré maja prislusné technické prostriedky
na posudzovanie splnenia pozadovanych technickych parametrov, predpisov anoriem vyhotovené
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku preukazatelne sa vztahujice k predkladanym vzorkéam.

Ku kazdej predloZenej vzorke musi byt pripojeny ndvod na Udrzbu v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku a symboly ddrzby. Kazda predkladana vzorka musi byt oznafena akreditovanou skuSobiiou,
ktorda ma prislusné technické prostriedky na posudzovanie splnenia poZzadovanych technickych
parametrov, predpisov a noriem priamo na vzorke s vyznadenim ¢isla certifikitu (oznacenie nie na
obale) z dovodu zabezpefenia identity vzorky s predkladanymi vysledkami skdSok a certifikatmi.
Oznacenie musi byt’ pripevnené tak, aby ho nebolo mozné bez porusenia zamenit’. Certifikaty alebo
potvrdenia musia byt predloZené s jasne identifikovanymi odkazmi na technické Specifikicie alebo
technické normy vztahujice sa na vzorky tovaru, vydanymi organmi kontroly kvality alebo urcenymi
organmi s pravomocou posudzovat’ zhodu.

Vzorky tovarov predmetu zikazky musia zodpovedat® technickym, kvalitativnym a materidlovym
parametrom poZzadovanym v bode C. Podrobna 3Specifikacia predmetu zdkazky - Opis predmetu
zakazky tejto pozZiadavky. Pre overovanie kvalitativnych a materidlovych parametrov pozadujeme ku
kaZdej vzorke pripojit' kupén materidlu, resp. tdpletu, z ktorého si vzorky tovarov vyrobené
v rozmeroch: 1 meter v plnej Sirke zakladného materialu z kazdého uvedeného druhu a farby vzoriek.
Oznacenie na kupone latky musi byt’ pripevnené tak, aby ho nebolo moZné bez porusenia zamenit’
a presne ho s predloZenou vzorkou sparovat’ a skontrolovat’.
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